
 
Gambar 3. Difraktogram sinar-X sampel (a) zeolit termodifikasi propilamin dan (b) zeolit 

termodifikasi CTAB. Keterangan: K = klinoptilolit, M= mordernit, Q= kuarsa 
 

 

 

 


